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(IWRARP' - INSTRUKCIA 0BSLUGI

AGRO WRAP® - jest wysokiej jakosci wielowarstwowa folig stretch produkowang metoda wylewu
(cast) z najlepszej jakosci surowcow.

M Folia AGRO WRAP®, stuzy do sporzadzania sianokiszonek przy zastosowaniu maszyn
do belowania.

4= Produkt charakteryzujg duze wtasciwosci mechaniczne, wysoka odpornos¢ na przebicia
i rozdarcia. Dodatkowo AGRO WRAP® posiada bardzo dobre wiasciwosci klejace.

4 Folie AGRO WRAP® nalezy zuzy¢ w terminie do 6 miesigcy od daty nabycia.
Folia utrzymuje swoje wiasciwoéci do 12 miesiecy od daty owiniecia beli.

4 Produkt dostgpny jest w kolorach: biatym, zielonym i czarnym.

Prosimy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje uzycia przed rozpoczeciem stosowania folii
AGRO WRAP®. Ze wzgledu ze kazda metoda produkcji kiszonki przynosi straty, zalecamy
stosowanie sig do niniejszej instrukcji co pozwali w zminimalizowaniu straty w produkgji kiszonki.

PRZECHOWYWANIE FOLII

Rolki w cato$ci i czesciowo zuzyte nalezy przechowywac w oryginalnym kartonowym opakowaniu,
w ciemnym i suchym miejscu, nie narazone na promieniowane stoneczne i nie korzystne warunki
pogodowe (ciepto i zimno). Temperatura przechowywania folii powinna miesci¢ sie w przedziale
5°C do 35°C. Przed uzyciem folie nalezy sezonowa¢ min. 24 godziny w temperaturze 15°C do
25°C, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kleisto$ci oraz parametrow
wytrzymatosciowych.

Rekomendowana wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktérych przechowywana jest folia
wynosi 0d 40% do 75%.

Folie nalezy przechowywa¢ zawsze w pozycji pionowej, w pomieszczeniach wentylowanych,
zdala od zrodet ognia oraz agresywnych chemikaliow.

Z rolkami folii nalezy postepowac ostroznie, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych, otaré,
obi¢itp..
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BELOWANIE i OWIJANIE

Przed rozpoczeciem owijania nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi posiadanej owijarki. Wazne
jest takze, aby same owijarki byly uzytkowane oraz konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta. Niezwykle istotne jest rowniez zwracanie szczegélnej uwagi na urzgdzenie do
naciggania foli. Ze wzgledu na duzg lepko$¢ folii, watek napinajgcy musi byé regularnie
czyszczony. Nie zaleca sie stosowania do czyszczenia agresywnych rozpuszczalnikéw. Zuzycie
lub niewystarczajgce smarowanie moga prowadzi¢ do nadmiernego naciagniecia (przeciagnigcia)
folii.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonanie nastepujacych czynnosci:

#m Nasmarowac wszystkie czgéci - zgodnie z instrukcjg smarowania przygotowang przez
producenta owijarki.

4m Ustawi¢ maszyne wg zalecen w zalezno$ci od szeroko$ci uzywanej folii, oraz $rednicy beli.

4m Starannie oczyscic rolki naciggu wstepnego z pozostatosci wszelkich substancji
(resztek kleju, kurzu itp.).

4= Potozenie rolek naciggu wstgpnego powinno by¢ takie, zeby $rodek rolki folii znajdowat sig
na wysokosci $rodka beli.
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4= Unikac obi¢, uszkodzen mechanicznych podczas przenoszenia i montowania w maszynie
do owijania. Uszkodzenia mechaniczne moga powodowac rozrywanie folii.

4 Rolke folii zamontowa¢ na maszynie owijajacej w taki sposob, aby warstwa klejowa
przylegata do sianokiszonki.

#m Zaleca sig 6 - krotne owiniecie folig beli. Kazda kolejna warstwa folii, powinna zachodzi¢
od 50% do 55 % szerokosci na poprzednie warstwy folii, przy naciggu 60% do 70%
dla beli okragtych.

Aby uzyskac dobrze uformowang bele, pokos powinien by¢ jednolity pod wzgledem rozmiarow
igestosci.

S mm B




Po skoszeniu trawy nalezy jg wstepnie podsuszy¢ (od 30% do 60%). Wstepne suszenie zwieksza
zawarto$¢ procentowa suchej masy, ktorej idealna zawarto$¢ wynosi ok. 35%.

Nalezy formowa¢ jak najbardziej zbite bele o prawidiowym ksztatcie. Tylko wtasciwie uformowane
bele moga by¢ przechowywane w 3 warstwach.

UWAGA!!!

Po sprasowaniu beli, do jej owijania, nie nalezy uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ folie
np. drutu, sznurka do snopowigzatek, mozna uzywaé jedynie standardowej tasmy
polipropylenowej.

Proces owijania, nie nalezy wykonywac¢ podczas deszczowej pogody, gdyz moze to wptywac na
poziom kleistosci folii oraz szczelno$¢ powtok kryjacych.

Owijanie bali powinno odby¢ sie w czasie do 2 godzin od procesu balowania, jednak nie diuzej nizw
okresie do 6 godzin.

Zaleca sig odnotowanie daty owijania bali celem kontroli procesu kiszenia.

SKLADOWANIE

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przemieszczania owinietych beli nalezy robi¢ to ostroznie, aby
unikng¢ uszkodzenia powloki folii. Do przemieszczania nalezy uzywaé¢ podno$nikow
przeznaczonych do tego celu. Nalezy si¢ upewni¢, ze nie majg one Zzadnych ostrych krawedzi
mogacych przebi¢ folie. Proces fermentacji zaczyna si¢ niemal natychmiast po owinieciu,
w zwigzku z tym najlepiej owija¢ bele w miejscu sktadowania.

Nalezy pamieta¢ aby sktadowane bele:

4 Przechowywac z daleka od $rodkéw chemicznych. Nawozy, pestycydy, oleje mineralne
i rozpuszczalniki przyspieszajq rozktad folii. Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu tych
chemikaliéw z folig.

4= Powierzchnia, na ktérej bele majg by¢ ztozone powinna by¢ réwna, sucha i pozbawiona
przedmiotéow mogacych uszkodzi¢ folie. Nie nalezy sktadowac beli na paletach.

4#m Bele mozna skladowac na zabezpieczonym folig pastwisku, betonowym lub piaskowym
podfozu o ile powierzchnia jest czysta wolna od wystajgcych elementéw oraz dobrze
odwodniona tak aby nie zatrzymywata wody.

4= Zabezpiecz sktadowang folie przed gryzoniami, ptactwem oraz zwierzetami gospodarstwa
domowego.



4= Nie sktadowac folii owinietych bali pod drzewami ze wzgledu na mozliwos¢ spadajace gatezie
4= Bale powinny by¢ zabezpieczone za pomocg siatki.

4= Zaleca sig przechowywanie beli pionowo. Maksymalnie 3 warstwy bel jedna na druga.
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#m Zaleca sig przynajmniej raz w miesigcu (lub po zdarzeniach nadzwyczajnych takich jak silne
burze i wichury) kontrolowaé¢ wizualnie bale celem wykrycia uszkodzern mechanicznych
i wprowadzenia stosownych zabezpieczen.

4= \V przypadku wykrycia uszkodzen nalezy je niezwlocznie zabezpieczy¢ przy pomocy :

- tasmy odpornej na promieniowanie UV,
- fragmentem folii odpornej na promieniowanie UV
- zabezpieczone bele nalezy zuzy¢ w pierwszej kolejnosci.

UWAGI

M Zuzyta folia AGRO WRAP® powinna byé poddana procesowi recyklingu materiatowego
(tworzyw polietylenowych) lub energetycznego .

4#m Zaleca sig nie mieszanie odpadéw z innymi materiatami niz tworzywa polietylenowe.
Znak recyklingowy 4.

4 Reklamacje bedg uwzgledniane tylko w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych folii,
nie wynikajacych z jej niewtasciwego uzytkowania.

4= W przypadku wykrycia wad nalezy zaprzesta¢ uzytkowania folii i niezwtocznie zgtosi¢ fakt
ten dystrybutorowi.

4 Reklamacjg podlegaja jedyne oryginalnie zapakowane przez producenta folie wraz
z opakowaniem.

4= Nadmierne przeciggnigcie folii moze spowodowac jej pekanie lub zrywanie.

#m Reklamacje dotyczace szkod powstatych podczas sktadowania balotéw nie bedg
uwzgledniane ze wzgledu na wptyw zbyt wielu czynnikow, ktére nie mogg by¢ kontrolowane.
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